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Do badari otrzvmano drvie probv tvnku

tlbectttlsci soli rozpuszczalnvch rr' rł'odzie'

Prcrbr' ptlbrancl z następującl'ch nliejsc:

l)roba I Pas ilorl X" n'nk z boni' eletacja

|,roi",n ] Pariiltlrl l i. tl'llk gładki' sciana

t]adarlia rrrkcrtrano rlletodą ekstrakcji soli rv lvodzie destylorvaltej ze zmielonego i

\\\.S,.lsZ.l]erlo ntateriałr-r Polniar przerr'tldnict\Va przeprowadzotto po przesączęniu zawiesin w

kclttcluktonletrzelpH_'l'netrze t'vpu CPC-55l firrny Elrnetron' Analizę jakościową

pl'Zepro\\acizono ' "j;;;;;"n'go 
do objętości ok' 1cm] roztworu'

Otrzr ntane ciane przeclstawiono u tabeli l'

Tabel:r l. Arraliza ilościorł'a i jakościorł,a soli l'ozpuszcz^lnyclr w wodzie
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Z przepro\\adzonvch ponriarou wl'nika. że w obu ty'nkach występuje ok' Żo^ soli

rozptlszczillnr,ch rr rvodzie. ,ą to '"i" 
jość duze iloŚci rvpływające na,stan materiałow
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ilością rvody rv zalezności od

rianttrkorr atnlost-er'cznr'ch. a przez iJln'i'niuią" objętość' są hiqroskopijne i działap

silnre clestrukcvjnie
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