5. Badania kolorystyki tynkow

Obie proby poddano badaniom mikroskopowym. Na ich podstawie stwierdzono:

Proba nr 1
W probie wystgpuja fragmenty tynku o pomelzchm pokrytej substancja zabezpieczajaca —

twarda. scisla. po%przezmczx sta. pmzarza%a Spod tej warstwy przebijaja duze ziarna kwarcu
nadajace takturg zaprawie. Nie Zzauwazono wczesniejszych warstw malarskich. Pierwotne
sabarwienie moglo bye biate lub kremowe od warstwy powlekajace; powierzchnig, ktora z
czasem ulegia zmianom kolorystveznym

Proba nr 2.
W pmbxe ze sciany na warstwie tvnku lezy cienka warstwa \wrownumcel pobialy, pokrytej ta

sama substancja — obecnie W kolorze szaryms %Sladefw m‘alatury e zaobsenvowano
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Badania wykonaly:
mur Dorota Sobkowiak
mar Elzbieta Orfowska
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